
     ALLOY  SURCHARGE  VALUE JANUARY 2018

ZZ1008 ER 307 SI – 4370Ti    1,61€       

ZZ1000 ER 308 L / LSI  – 4316 Ti  1,91€       

ZZ1002 ER 309 L / LSI/SI – 4332Ti    2,22€       

ZZ1007 ER 309 LMO – 4829MoTi  2,61€       

ZZ1004 ER 310 – 4842Ti   2,94€       

ZZ1005 ER 312 – Croni 29/9S    2,06€       

ZZ1001 ER 316 L / L SI – 4430 Ti        2,46€       

ZZ1011 ER 317 L – 4440Ti      2,92€       

ZZ1006 ER 318  / SI – 4576Ti /Cronimo Ti  2,60€       

ZZ1003 ER 347  / SI – 4551Ti    1,94€       

ZZ1016 ER 385 (904 L) – 4539Ti         4,11€       

ZZ1009 ER 2209 – 4462Ti   2,06€       

ZZ1012 ER 410 – 4009HL 0,71€       

ZZ1014 ER 410 NiMo 1,20€       

ZZ1015 ER 4122 – 4122HL-Kb  1,04€       

ZZ1013 ER 420 0,71€       

ZZ1010 ER 430 TI / LNB – 4015H L-Kb 0,93€       

ZZ1021 Dur E 60 kb 0,38€       

ZZ1023 Ni 9,07€       

ZZ1025 FENI 60N 5,64€       

ZZ1026 NiFe2 5,64€       

ZZ1027  Dur 64 3,30€       

ZZ1028 Dur SS 60 TI 3,76€       

ZZ1029 CRONIMO 2,24€       
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